














































 

备注： 

1、 关于曝光时间： 

新标准中没有明确的指出曝光时间，而是用曝光量来代

替。 

曝光量 = 曝光电流 × 曝光时间 

标准中要求曝光量≤30mA*min，而一般的曝光电流选

定为 5mA，所以曝光时间应为 6min 左右。 

2、 关于胶片黑度： 

新标准第 6 页中部写到：曝光后底片密度大于等于 2.0。 

此底片密度即为胶片黑度。 

3、 关于胶片种类： 

工业 X 光胶片分为 T1、T2、T3、T4 四个等级。不同

厂家不同型号的胶片，等级不同，拍片的效果也不同。

天津 III 型胶片符合新老标准的要求。老标准中曾经明

确的注明，因新标准不能涉及广告范畴，所以未做注明。

若在验收时不选用天津 III 型胶片，也要选择符合新标

准要求等级的工业胶片，否则将影响验收结果。 
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